上海市市场监管局发布秋冬风衣大衣监督抽查情况

针对消费者投诉、举报集中及质量问题较多的产品，近期，上海市市场监管局集中组织力量对静安、闵行、浦东、徐汇、长宁、普陀等6个区48家企业销售的80批次秋冬风衣大衣进行了监督抽查。经检测，有17批次不合格，不合格检出率为21.3%。检测项目包括甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐皂洗色牢度、起球、拼接互染色牢度、静水压、表面沾水等级、耐热压色牢度、染料迁移性能等24项。本次抽查不合格项目是覆粘合衬剥离强力（度）、撕破强力、酚黄变、耐湿摩擦色牢度、耐光色牢度、透气率、纤维含量、产品使用说明等8项。
[bookmark: _GoBack]一是覆粘合衬剥离强力（度）不合格，有10批次。如上海联亚商业有限公司徐汇第四分公司在港汇恒隆广场销售的标称由上海联亚商业有限公司生产（或供货）的“[image: ]”牌风衣（型号规格：160/84A (S)，生产日期或批号：CWTTC8042），覆粘合衬剥离强力实测为1.4N（标准值应≥6N），与标准要求不符。该项目不合格，会影响服装的硬挺度和外观风格。
二是撕破强力不合格，有3批次。如杭州本涩服饰有限公司上海吴中路店在万象城(闵行)销售的标称由南京沣志供应链有限公司生产（或供货）的“[image: ]”牌立领简约风衣（型号规格：160/84A(M)，生产日期或批号：E1428B02），撕破强力实测为经向6.5N、纬向4.1N（标准值均应≥10N），与标准要求不符。该项目不合格，会影响服装的耐用性。
三是酚黄变不合格，有1批次。上海柏旻服饰有限公司闵行第一分公司在万象城(闵行)销售的标称由上海卓新服饰有限公司生产（或供货）的“[image: ]”牌女式风衣（型号规格：165/84A，生产日期或批号：CTTQ6306），酚黄变实测为3-4级（标准值应≥4级），与标准要求不符。该项目不合格，会导致服装（尤其是白色和浅色产品）在包装、运输或贮存过程中，发生黄变现象，影响产品的外观。
四是耐湿摩擦色牢度不合格，有1批次。上海朵定服装销售有限公司在月星环球港销售的标称由上海杰帝梵服饰有限公司生产（或供货）的“[image: ]”牌男装风衣（型号规格：180/100B，生产日期或批号：SCW4209BLK），耐湿摩擦色牢度实测为2级（标准值应≥2-3级），与标准要求不符。该项目不合格，服装容易褪色、沾色，也容易引起皮肤过敏。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]五是耐光色牢度不合格，有1批次。杭州标象服装有限公司上海分公司在万象城(闵行)销售的标称由标记服装（浙江）有限公司生产（或供货）的“[image: ]”牌风衣（型号规格：175/92A，生产日期或批号：M6A410FY034），耐光色牢度实测为2-3级（标准值应≥3级），与标准要求不符。该项目不合格，会导致服装在日光照射下保持原来色泽的能力下降，导致服装褪色，影响服装外观。
六是防风性-透气率（洗前）不合格，有1批次。海恩斯莫里斯（上海）商业有限公司静安第一分公司在晶品中心销售的标称由海恩斯莫里斯（上海）商业有限公司生产（或供货）的“[image: ]”牌休闲外套（型号规格：170/104B L，生产日期或批号：CN11648225），防风性-透气率实测为54mm/s（标准值应≤50mm/s），与标准要求不符。该项目不合格，会直接影响服装的防风效果。
七是纤维含量不合格，有1批次。上海毅朗商业有限公司在佛罗伦萨小镇销售的标称由汤美费格商贸（上海）有限公司生产（或供货）的“[image: ]”牌女式风衣（型号规格：165/92A，生产日期或批号：CT020391），袖子里料纤维含量实测为粘纤69.3%、聚酯纤维30.7%，企业明示为里料粘纤100%，企业明示与实测值不符。纤维含量的错标或乱标，会对消费者产生误导。
八是产品使用说明不合格，有1批次。上海龙雄贸易有限公司普陀区中山北路店在月星环球港销售的标称由上海龙雄贸易有限公司生产（或供货）的“[image: ]”牌19465-排扣口袋缩腰外套-卡其（型号规格：160/84A，生产日期或批号：8319465），维护方法标注不规范，耐久性标签上未标注产品号型规格和维护方法，与标准要求不符。该项目不合格，消费者不能直观了解产品性能并正确使用，容易误导消费。
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]根据抽查结果，市场监管部门已责令相关经营者立即停止销售不合格产品，对库存产品、在售产品进行全面清理，按照相关法律法规要求主动采取措施，保护消费者合法权益，并对生产、销售不合格产品的经营者移送所在地市场监管部门依法调查处理。同时，上海市场监管部门提醒消费者在选购秋冬风衣大衣服装时，应注意以下几点：
一、应注意查看产品及其包装上是否有中文标注，是否标明生产企业名称地址、产品名称、产品号型、采用原材料的纤维含量、洗涤方法、产品标准编号以及产品质量等级等，是否有产品质量检验合格证。
二、应选择硬挺的风衣面料或具有厚重感的大衣面料。
三、应注意浅色的洗标上是否有沾色现象，并在使用中按照使用说明建议的洗涤方法维护保养。
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